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Descrição

Utilização

Dados Técnicos

A LIZALVENARIA, é uma argamassa composta por 
ligantes hidráulicos, agregados calcários e siliciosos e 
adjuvantes específicos.

A LIZALVENARIA, é utilizada para formação de paredes, 
composta por diversos tipos de materiais (Tijolo, Blocos de 
cimento, Blocos split ou pedra).

Valores

Produto em Pasta

Norma

Água Amassadura (%)

Ar Contido (%)

Reação ao fogo

Massa Volúmica (kg/m3)

14 - 16

5 a 15

Classe A1

-

EN 1015-7

Tempo aberto (min) 90 a 120 EN 1015-9

EN 998

1900 +/- 100 EN 1015-10

Resistência à compressão 
(N/mm2)

M5 EN 1015-11

Endurecido

Dimensão Tijolo

7

11

15

22

Enchimento 
(espessura junta) 

mm 10,0

16,3

25,7

35,0

51,3

Enchimento 
(espessura junta) 

mm 15,0

24,5

38,5

52,5

77,0

Enchimento 
(espessura junta) 

mm 20,0

32,7

51,3

70,0

102,7

Tabela de consumos em kg/m2 de tijolo /mm de espessura de juntas
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Recomendações

Preparação do Suporte

Não aplicar LIZALVENARIA com temperaturas inferiores a +5ºC e superiores a + 30ºC;

Não aplicar em tempo de chuva;

Não adicionar outros produtos à argamassa.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZALVENARIA um serviço de formação, 
através do projeto Liz Academy.

Os suportes devem estar limpos, sólidos, compactos e isentos de gordura, eflorescências.

Em tempo de calor, é aconselhável humedecer previamente o suporte e esperar que o filme de 
água desapareça.

Aplicação do Produto

Adicionar entre 2,5 a 4 Litros de água limpa, por cada saco de 25 Kg de LIZALVENARIA, e 
mexer manualmente ou mecanicamente até se obter uma pasta homogénea;

Aplicar a 1ª camada no suporte e regularizar, de modo a poder aplicar a primeira fiada de 
alvenaria, não esquecendo que espessura aplicada deverá ser contínua e constante;

Continuar o processo de colocação, de elementos por fiadas, e ir comprimindo e ajustando à 
medida que os coloca. Por fim regularizar as juntas;

Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo aberto;

Durante a sua aplicação, as superfícies não devem estar sob acção directa do sol;

A LIZALVENARIA deve ser utilizada no seu estado original, sem adicionar quaisquer outros 
produtos.

Embalagem

Saco de 25 Kg, 6 meses após a data de fabrico, em condições normais ao abrigo de 
intempéries.

Higiene e Segurança
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*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A 
nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida.
Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com 
os nossos Serviços Técnicos.

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e 
consultar um médico;
Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.
*Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança


